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DETALHES DAS JUNTAS PARA PISO DE CONCRETO
REFORCADO COM FIBRAS DE AGO TIPO DRAMIX

SEM ESCALA
COTAS EM mm

SELANTE DE JUNTA

(CONFORME ESPECIFICAGAD
Concreto - Fck>35MPa

LONA PLASTICA

BARRA LISA DE AGO CA 25

@ 25mm c/30 cm.

ISOLAMENTO DA BARRA DE AGO

C/ PINTURA BETUMINOSA DU GRAXA
(EXCETO NAS PLACAS DE BORDA>

e A 8mm, PISO DE CONCRETO COM FIBRAS DE AGO DRAMIX
3D-65/60-BG , NA DOSAGEM DE 27.5kg/m3

N RN N
LRI
PINTURA & CAL IR

SUBLEITO DE SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE

DETALHE DA JUNTA DE

SEM ESCALA
COTAS EM mm

AR
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A SUB-BASE DEVERA SER
COMPOSTA PELO SOLO LOCAL
ESTABILIZADO E SEM MISTURA

AMPLIACAO C — JUNTA DE ENCONTRO

SEM ESCALA
CDTAS EM mm
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SELANTE BASE

POLIURETANO
DUREZA SHORE A=30+5
+ 10mm -

2 PLACA DE CONGCRETO < ESTRUTURA
2

MATERIAL DE ENCHIMENTQ

ISOPOR (OU SIMILAR)

ENCONTRO/ BORDA

DETALHE DA JUNTA DE CONCRETAGEM

AMPLIAGAO A
BT825.0mm=50cm

COTAS EM mm

AMPLIAGAO A — JUNTA DE CONSTRUGAO

SEM ESCALA
COTAS EM mm

POLIURETANG
DUREZA SHORE A=30+$

DETALHE DA JUNTA SERRADA

f BT#25.0mm—50cm

SEM ESCALA

TRELICA ou ESP. H=10CM

AMPLIACAO B — JUNTA SERRADA

SEM ESCALA

MAURICIO CHRISTIANA EUGENIO PARA APROVAGAO
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REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGCAO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO ~ (H) CANCELADO
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